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CERTIFICADO DE ADHERENCIA

Fischer Ibérica S.A.U.

4
P

CERTIFICA

Que el producto comercializado como: FISCHER ESCUDO TERMICO TOTAL

Ha sido testado en su version japonesa por la entidad certificadora: Centro Tecnholégico Industrial
Simane Ken (Japon)

Fecha de emisién del test: 20/03/2006
Bajo las normas de ensayo: JIS A 6021

Resultados obtenidos:

Objeto del test Test de adherencia

Placa de metal, en la que se ha aplicado el producto, entregada por el

Material para el test o .
peticionario.

El test de Adherencia se ha realizado siguiendo la Normativa JIS A 6021
"Compuestos en fase liquida aplicados como membrana de cobertura para
edificios".

El equipo para despegar se ha aplicado en una zona de 20 x 20 mm.

Forma del test

Se expresa aqul el valor promedio de 3 mediciones.

Resultados 1,60 N/mm2 (16,3 Kgf/cm?) (163.000 Kgf/m?)

Presentando finalmente los siguientes resultados: 1,6 Megapascales

Mont-Roig del Camp, 01/09/2023




